
Largo
(mts)

Bobinas

P8045004

P8045006

P8045008

P8045010

P8045012

1/4"

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

5,73

9 

12

15,6

18,6

Aleación UNS-C12200, fabricados Bajo Normas ASTM B-68 / B-251

45

45

45

45

45

Largo
(mts)

Peso por unidad
(kg)

Código SAP Diámetro

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

Espesor de pared
(mm)

Buscar

P8020003

P8020004

10033298

P8020005

P8020006

10033299

P8020008

10033240

P8020010

P8020010-1

P8020012

Código SAP Diámetro

3/16"

1/4"

1/4"

5/16"

3/8"

3/8"

1/2"

1/2"

5/8"

5/8"

3/4"

Espesor de pared
(mm)

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

0,79

1

0,79

Largo
(mts)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Peso por unidad
(kg)

1,35

1,91

1,89

2,52

3

2,98

4

4,04

5,2

6,27

6,2

Aleación UNS-C12200, fabricados Bajo Normas ASTM B-68 / B-251

Rollos de cobre

ROLLOS Y TIRAS DE COBRE



10033580

10033500

10033341

10033342

10033343

10033501

10033502

10033344

10033503

10033505

10033491

10033492

10033493

10033494

10033495

10033496

Código SAP Diámetro

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1 1/8"

1 1/8"

1 1/4"

1 3/8"

1 3/8"

1 1/2"

1 5/8"

1 3/4"

2"

2 1/8"

Espesor de pared
(mm)

1

1

1

1

1

1

1

1,2

1,25

1,1

1,2

1,3

1,3

1,5

1,2

1,8

Largo
(mts)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Peso por unidad
(kg)

1,19

1,64

2,08

2,53

2,97

3,42

3,86

4,6

5,34

5,2

5,67

6,7

7,28

9

8,33

13,14

Aleación UNS-C12200, fabricados Bajo Normas ASTM B-75 / B-251
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Buscar

Tiras de Cobre Rígidas
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